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UTILISATION DES ABAQUES DE DREUX

Informations fournies par les abaques
Caractéristiques a atteindre pour le béton
= Dosage en ciment
Résistance 4 la compression
§ e Dosage en sable
Consistance du béton

L—  Dosage en gravilons

Dosage en eau totale
Données résultant de mesures
Degré d'humidité des granulats
— Eau aintroduire au malaxage
Dosage en adjuvant

CAS D'UN BETON FIN = 12,5 mm.
Abaque n® 1.
On désire:

1. un béton trés plastique (affaisserment 10 cm) 5. gravillons 5,6/12,5 mm ......... 705 lires
2. une résistance moyenne : 20 MPa (environ) 6. dosage en eau - point E
300 kg/m?

3. ciment (classe 32,5) . 7. 0n suppose que les granulats sont « mouillés »
4. sable 0/4 mm 4 létat sec ........ 625 litres 8. la lecture sur la grille donne 80 litres d'eau environ a ajouter.
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Abaque n° 1 — Béton fin - D = 12,5 mm
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Abaque n° 2 — Béton normal — D = 20 mm
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